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Una vez fraguada la primera capa de hormigón, 
repetir el mismo paso para cubrir toda la superficie 
con la malla. Esto es alrededor de 1 hora después de 
vaciado. 
 

CORTAR E INSTALAR LA SEGUNDA MALLA8

Repetir el proceso de preparación de la mezcla y 
vaciar nuevamente sobre la segunda capa de malla.
Distribuir la mezcla con el rastrillo y la pala 
concretera.

Revisar constantemente los niveles, para que no 
queden zonas disparejas o que sobresalgan del nivel 
en que se debe terminar el radier. Para esto, usar una 
lienza o nivel láser entre los extremos, así se tendrá 
en mente el nivel del piso terminado.

PREPARAR Y VACIAR LA SEGUNDA CAPA DE CONCRETO9

Repetir el proceso de la primera y segunda capa de 
malla, cubriendo toda la superficie.

CORTAR E INSTALAR LA TERCERA MALLA10

Para marcar el nivel definitivo, instalar una lienza de 
extremo a extremo. Coloca un poco de mezcla en el 
centro de la lienza hasta que tope con ésta y 
emparejar con la llana. Repetir este paso en los 
extremos de la lienza y luego comenzar a rellenar, 
nivelando gracias al apoyo del perfil metálico para 
que todo quede al mismo nivel. Dejar secar 2 horas.

ARMAR GUÍAS DE CONCRETO11

2
HORAS
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Importante
Este proyecto, desde la compra de materiales hasta su implementación (obra terminada), tarda 
5 días y un tiempo de mantenimiento de 10.

¿CÓMO HACER UN RADIER PARA ESTACIONAMIENTO?

PREPARAR Y VACIAR TERCERA
CAPA DE CONCRETO

12

Una vez fragüado el hormigón pero estando aún 
húmedo -alrededor de 2 horas y media después del 
vaciado- alisar el radier.

Para esto, aplicar una capa de cemento en polvo 
directamente sobre el radier y luego esparcirlo con 
la alisadora de pavimento. Esto creará una película 
que mejorará la terminación de la superficie.

Preparar el hormigón como en los dos pasos 
anteriores, pero esta vez usando la guía como 
soporte para la regla de perfil metálico y la llana para 
ayudar a emparejar.

Esperar 2 horas para que el hormigón fragüe.

ALISADO DE CONCRETO13

•  Retirar las tablas que forman el marco con ayuda
 del combo.

•  Dejar secar durante 24 horas y no tocar el radier
 durante este período.

Para evitar que se produzcan grietas en el cemento
mientras se seca, se debe mojar:
•  En invierno, hacerlo una vez al día por 10 días.

•  En verano, 3 veces por día por 10 días.

Con esto, el radier ya se encuentra listo para usar. Se 
puede además mejorar el entorno, pintando muros y 
portón. En el caso de que este último sea metálico, 
se puede aplicar esmalte anticorrosivo.

MOJAR Y  DEJAR SECAR14

2
HORAS

24
HORAS


